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BOTAMENT® TE

plyta ttumiaco-kompensujgca

Plyta tumigco - kompensujgca BOTAMENT® TE

poprawia akustyke pomieszczen oraz kompensuje
naprezenia pomigdzy ptytkami, a podtozem wewnatrz
pomieszczen. Efekt ttumienia przyklejonej ptyty thumigcej
wraz z przyklejong oktadzing ceramiczng zostat sprawdzony
zgodnie z norma DIN EN ISO 140-8.

Wiasciwosci
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ttumienie dzwiekéw o 14 dB

elastyczna kompensacja naprezen ze sztywnych oktadzin
mostkowanie rys

szybkie i tatwe uktadanie

niska nadbudowa

dziatanie termoizolacyjne

niska waga
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Obszar zastosowan

Kompensacja naprezen pomiedzy ptytkami ceramicznymi,
kamieniem naturalnym a podtozami takim jak np:

% beton (zwtaszcza mtody beton w wieku 23 miesigce)
% jastrych cementowy i anhydrytowy

% plyta ze sklejki oraz ptyty OSB

«+ stara oktadzina z ptytek ceramicznych

% jastrych asfaltowy (IC 10)

% jastrych magnezjowy

+ podioza mieszane

% popegkane stabilne podtoza

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
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suche, czyste i nieprzemarzniete

nosne

oczyszczone z tluszczu, rozpuszczalnych w wodzie
powtok malarskich, mleczka cementowego, Srodkéw
antyadhezyjnych innych luznych czesci

bez réznic wysokosci

wyréwnane w pionie i poziomie
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Nalezy pamietac o:

« stare oktadzinyy podtogowe oczysci¢ z luznych

pozostatosci klejow wodorozpuszczalnych

zamkna¢ rysy w podtozu

wyréwnac¢ powierzchnie (np. BOTAMENT® M 49)

przy podtozach porowatych nalezy wykonaé

szpachlowanie drapane (np. z BOTAMENT®M 21)

« podioza nienasigkliwe oraz z pozostatoscig klejow
nierozpuszczalnych w wodzie, jak réwniez stare
oktadziny z ptytek nalezy zagruntowa¢ gruntem
BOTAMENT® D 1 Speed (nierozcienczony)

< chtonne podtoza zagruntowa¢ BOTAMENT® D 11 lub D 1

Speed
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Podtoza drewniane wrazliwe na wilgo¢ nalezy zagruntowac
BOTAMENT® G 140 lub E 120, w stanie $wiezym nalezy
wykonac¢ posypke z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,5-1,2
mm lub 0,4-0,8 mm.

Gruntowanie jastrychéw anhydrytowych

Przy zastosowaniu szybkowigzgcych zapraw klejowych
D 1 Speed 2 x 1:1 rozciefnczony z wodg lub
D 11 2 x nierozcienczony

Przy zastosowaniu normalnie wigzacych zapraw
klejowych BOTAMENT®

BOTAMENT® G 140 lub BOTAMENT E 120 (w stanie
Swiezym nalezy wykonac¢ posypke z piasku kwarcowego)
kwarcowego o uziarnieniu 0,5-1,2 mm lub 0,4-0,8 mm.

Dane techniczne

Baza materiatowa ptyta z widkien

polimerowych (potgczonych

lateksem)
Kolor ciemnoszary
Opakowanie 20 plyt / opakowanie

(=12 m?
poziomo w suchym
i chtodnym miejscu

Przechowywanie

Grubos¢ 6 mm
Wymiar plyty 60 x 100 cm
Masa 800 g/ ptyte

Temperature stosowania 0°Cto+50°C

Opodr cieplny R 0.17 m*K/ W
Wspétczynnik 0,035 W/ mK
przewodnosci cieplnej A

Ttumienie hatasu wg EN 14 dB
ISO 140-8

Reakcja na ogien

Klasa wg DIN B2
4102-1

Klasa wg EN E
13501-1
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Obrébka:

% w celu unikniecia powstawania mostkéw akustycznych
elementy budowli nalezy zabezpieczy¢ po obwodzie
tadma z pianki

% plyte BOTAMENT® TE mozna przycina¢ za pomocg noza
do dywanow

« na przygotowane podfoze nanosimy zaprawe klejowg
(paca zebata 4 do 6 mm)

% uktadamy ptyty BOTAMENT® TE réwno, starannie
docisniete w czasie przeznaczonym na obrébke zaprawy
klejowej

% przyciskamy BOTAMENT® TE i wyciskamy nadmiar kleju
przy pomocy np. gumowego watka

% nalezy odczeka¢, az klej catkowicie wyschnie

% aby unikng¢ powstawania mostkow akustycznych
w miejscu potgczen ptyt nalezy przyklei¢ taSme malarska
o szerokosci min. 20 mm

Przyklejanie ptyty tumigco-kompensujgcej BOTAMENT® TE,
jak réwniez pdzniejsze przyklejanie ptytek moze by¢
wykonywane przy uzyciu jednej z zapraw klejowych
BOTAMENT® (w przypadku podtozy drewnianych stosujemy
zaprawy klejowe BOTAMENT® klasy S1).

Wazne wskazowki

Istniejace dylatacje w podiozu musza zostac przeniesione na
wszystkie warstwy.

Plyta ttumigco-kompensujgca BOTAMENT® TE musi by¢
chroniona przed wilgocig

W przypadku stosowania pod ptytki w pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowac jeden z systemow
uszczelniajgcych BOTAMENT® MD 1 Speed, BOTAMENT®
MD 28 lub BOTAMENT® AE.

W przypadku stosowania BOTAMENT® MD 1 Speed lub
BOTAMENT® MD 28 w miejsca potaczenia plyt nalezy wklei¢
systemowa tasme uszczelniajgcg BOTAMENT® SB 78.
Tasma uszczelniajaca jest wklejana za pomocg materiatu
uszczelniajgcego (w tym przypadku nalezy poming¢
wyklejenie tasmy malarskiej w miejsca potgczen ptyt).

Elektryczne ogrzewanie podiogowe oraz maty grzewcze
nalezy instalowa¢ powyzej BOTAMENT® TE. Plytki
ceramiczne kamionkowe lub gresowe powinny mie¢
minimalng grubo$¢ 8 mm.

Przy powierzchniach wykonywanych z twardego kamienia
naturalnego min. grubos¢ powinna wynosi¢ 15 mm

Do optymalnego rozktadu obcigzenia wielkosé ptytek powinna
wynosi¢ minimum 15 x 15 lub 11.5 x 24 cm.

Warstwy wyréwnujgce muszg by¢ wykonane przed
przyklejeniem BOTAMENT® TE.

W obszarach narazonych na wysokie obcigzenia
mechaniczne lub obcigzonych ruchem kotowym prosimy
o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym
doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie mogg by¢ traktowane jako prawnie
wigzgce. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowa¢ si¢ do prawodawstwa
miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych.
Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawno$é przekazanych
informacji w ramach naszych Ogolnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatnosci.
Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspotpracownikéw, odbiegajgce od tresci
naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich
potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowa¢ si¢ do ogolnie obowigzujgcych
zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-2107. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze
staje sig¢ nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte sg w kartach technicznych
dostepnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® - ul. Pradzynskiego 20 + 63-000 Sroda Wikp.  www.botament.com
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