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Zakres stosowania

® Do zastosowan wewnetrznych.

m Do posadzek.

® Do wzmacniania i zwigkszania
wytrzymatosci na zginanie i
rozcigganie mas samopoziomujgcych
PCI (np. PCI Pericem® 515),
wylewanych na podfozach
zarysowanych i podtozach
krytycznych, w tym zagrozonych
stabymi drganiami (np. podtogach z
desek drewnianych i ptyt OSB).

Wiasciwosci produktu

m Zawiera wtékno szklane - odporna
na alkalia i kwasy.

m Zapewnia zwigkszenie wytrzymatosci
na rozcigganie i zginanie wylewek
samopoziomujgcych PCI.

m katwa w aplikacji.

® Posiada wysoka skutecznosé
dziafania.

= Stosowana w wylewkach o
minimalnej grubosci 5 mm.

= Widékna nie wyptywaja na wierzch
w trakcie zalewania masa
samopoziomujaca.

® Pozwala na odpowietrzanie
wylewki watkiem kolczastym.

m Do jastrychow z ogrzewaniem
podtogowym.

® PCI Armiermatte® GFM
przeznaczona jest na podtoza z
rysami o rozwartosci do 3 mm.

® PCI Armiermatte® GFS nalezy
stosowac dodatkowo na podtoza z

rysami o rozwartosci od 3 do 5 mm.

® Do budynkéw mieszkalnych i
obiektow i uzytecznosci publiczne;.

PCI Armiermatte® GFM:
W Zawiera specjalne spoiwo,
utrzymujace pojedyncze widkna

szklane w postaci tkaniny i ulegajace

catkowitemu rozpuszczeniu po
zetknieciu ze Swiezg wylewka.
Spoiwo to nie zaktdca wiec
wspotpracy widkien z materiatem
wylewki po jej utwardzeniu.

m Widkna uktadajg sie w sposob

nieuporzadkowany, tworzgc zbrojenie

rozproszone wylewki.
PCI Armiermatte® GFS:

m Wigzki widkien przymocowane sg do

siatki wtdkien nosnych.

FUr Bau-Profis
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Wylewke samopoziomujacg o grubosci min.
5 mm nanosi sie ha uprzednio zagruntowane
podtoze i roztozong mate wzmacniajaca

PCI Armiermatte® GFM.

A brand of
MBCC GROUP

®
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Dane techniczne

PCI Armiermatte GFM

odporne na alkalia wtékna szklane;
poszczegdlne widkna (dtugosc ok. 75 mm),
splatane sa ze sobg i potgczone

Baza materiatowa

specjalnym rozpuszczalnym spoiwem
w wielokierunkowe zbrojenie, tworzace

tkanine
Nasigkliwos¢ woda <0,1%

Trwatos¢ sktadowania

+35 °C
Opakowanie

Przygotowanie podtoza

m Podioze musi by¢ zwarte, nosne, [
czyste, suche, pozbawione wszelkich
pozostatosci zmniejszajacych
przyczepnosgé.

Gruntowanie

m Chtonne podfoza cementowe u
zagruntowac srodkiem gruntujgcym
PCI Gisogrund® OP w rozcienczeniu
1:1 z woda albo PCI Gisogrund®
w rozcienczeniu 1:1 lub 1:2 z woda.

18 miesiecy w oryginalnych
opakowaniach; sktadowac na stojaco;
w suchym miejscu, nie sktadowac
dtugotrwale w temperaturze powyzej

rolka 100 m (= 90 m?) wymiary rolki:
100 mb x 0,90 m

<0,1%

18 miesiecy w oryginalnych opakowaniach;
sktadowac na stojgco; w suchym miejscu, nie
sktadowac diugotrwale w temperaturze
powyzej +35 °C, chroni¢ przed silnym

PCI Armiermatte GFS

odporne na alkalia widkna szklane;
rownolegte do siebie wigzki widkien,
przymocowane sg do siatki widkien nosnych

Zrédtami ciepfa.

Rys w podtozu nie trzeba zamykac
sitowo, o ile ich rozwartosc nie
przekracza:
- 3 mm w przypadku uzycia

PCI Armiermatte® GFM,

Jastrychy anhydrytowe gruntowac
nierozcienczonym PCI Gisogrund®
lub PCI Gisogrund® OP albo

PCI Gisogrund® 404 rozciericzonym
zwodg 1:2.

Wbudowanie tkanin PCI Armiermatte®

m W przypadku podtozy, ktére ze u
wzgledu na rozwartosc rys powyzej
3 mm oraz wigksze oczekiwane
odksztatcenia wymagaja
zastosowania kombinacji obu tkanin
PCI Armiermatte®, nalezy najpierw
utozy¢ na rysach przygotowanego
i zagruntowanego podfoza tkanine
PCI Armiermatte® GFS, a nastepnie
na niej tkaning PCl Armiermatte® GFM
(na catej powierzchni).

= PCI Armiermatte® GFM
QOdcig¢ nozyczkami z rolki
odpowiedniej dtugosci odcinki
tkaniny, utozy¢ je na przygotowanym
podtozu obok siebie z zaktadami ok.
1 cmi zala¢ wylewka
samopoziomujaca PCI.

PCI Armiermatte® GFS

Wiazki wtdkien szklanych maty
PCI Armiermatte® GFS nalezy
uktada¢ poprzecznie do linii rysy!
Odcig¢ nozyczkami z rolki odcinki
tkaniny o potrzebnej diugosci i
dopasowac je do przebiegu rysy tak,
by rysa przebiegata mniej wiecej w
Srodku szerokosci tkaniny. Sasiednie
odcinki tkaniny stykac bez zaktadow,
starajgc sie o zachowanie w tych
miejscach podobnego rozstawu
wigzek widkien szklanych, jaki
wystepuje miedzy wiazkami na cafej
dtugosci tkaniny. Na przygotowanym
podtozu rozlaé cienka warstwe
wylewki poziomujgcej PCI, utozy¢ na
niej przygotowane wczesniej odcinki

rolka 45 m (= 36 m?) wymiary rolki:
45 mb x 0,80 m

-5 mm w przypadku zastosowania
PCI Armiermatte® GFS.

m Podtoza niechtonne (np. stare

oktadziny ptytkowe, lastriko, powtoki
malarskie) gruntowad
nierozcienczonym PCI® Gisogrund 303
lub PCI® Gisogrund 404.

tkaniny i lekko wepchna¢ w wylewke
(np. skosnie trzymang szpachelka)
tak, by cate wigzki wtdkien zatopity sie
w wylewce. Nastepnie utozy¢ na catej
powierzchni pomieszczenia tkaning
PCI Armiermatte® GFM i uzupetni¢
wylewke PCI do zgdanej grubosci
(min. 5 mm). Wylewka ta winna
potaczy¢ sie z jeszcze swiezg
wylewka, rozlang wczesniej pod
tkaning PCl Armiermatte® GFS.
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samopoziomujgca PCI

PCI Pericem® 515

PCI Gisogrund®

PCI Armiermatte® GFS

—>
30cm | 30 cm

Schemat wbudowania tkanin Armiermatte® GFM / GFS w wylewke

PCI Armiermatte® GFM

i
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podtoze
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peknigcia

Sposéb uzycia wylewek samopoziomujacych PCI

m Wymiesza¢ odpowiednia wylewke
samopoziomujaca PCl zgodnie z jej
kartg techniczng i wyla¢ warstwa
0 grubosci min. 5 mm na
przygotowang, zagruntowang
powierzchnie.

Zalecenia i uwagi

B Mozliwos¢ zastosowania tkanin
PCI Armiermatte® GFM oraz
PCI Armiermatte® GFS zalezy
w duzym stopniu od wtasciwosci
podtoza oraz od przewidywanego
sposobu uzytkowanial W razie
watpliwosci zaleca sie przed uzyciem
zasiegna¢ porady regionalnego
Doradcy Techniczno-Handlowego PCI.

m Rozprowadzi¢ wylewke na zadana
grubosé warstwy. W zadnym
przypadku nie uzywaé rakli!

m Starannie odpowietrzy¢ watkiem
kolczastym.

m Przed uzyciem nalezy sezonowac
tkaniny PCI Armiermatte®
w temperaturze min. ok. +15 °C.

m Nie nalezy wykorzystywac tkanin
PCI Armiermatte® do mostkowania
rys pracujgcych.
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Wskazowki BHP

Tkanina PCI Armiermatte® GFM skfada
sie z widkien szklanych o dtugosci ok.
75 mm. Tkanina PCI Armiermatte® GFS
sktada sie z ciggtych szklanych widkien.
Srednica poszczegdlnych widkien
wynosi od 10 do 14 um. Przy aplikaciji

Utylizacja odpadow
Doktadnie oprdznione opakowania po
produktach PCI oraz pozostate, nie
wykorzystane resztki produktéw nalezy

Serwis dla projektantéw

W sprawie doradztwa obiektowego i
dodatkowych informacji nalezy zwracacé

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z 0.0.

ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

tkanin PCI Armiermatte® w sposdb
zgodny z niniejsza kartg techniczng nie
powstaja zadne niebezpieczne dla ptuc
pyly lub odtamki. Ksztatt oraz forma
przetamania widkien nie stwarzaja
zadnego zagrozenia dla zdrowia.

usuwac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

sie do regionalnych doradcow
techniczno-handlowych PCI.

W kartach technicznych podajemy ogdlne wytyczne
stosowania produktéw. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach moga odbiegac¢ od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
wzgledu Uzytkownik jest zobowiazany do dokonania
sprawdzenia mozliwosci aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie techniczne;j.
W razie specjalnych wymagan nalezy zasiegnaé
naszej porady techniczne;j.

Karta techniczna wydanie: Marzec 2021.

Tkaniny PCI Armiermatte® nie zawierajg
substanciji toksycznych ani innych

sktadnikdw niebezpiecznych.

Dalsze informacje znajdujg sig w karcie charakterystyki
produktu.

Za niepetne i niewtasciwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie razacego
zawinienia (dziatania umys$inego lub razgcego
niedbalstwa); powyzsze nie dotyczy ewentualnych
roszczen z tytutu ogdlnych przepiséw

o odpowiedzialnosci za produkt.

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci waznos$é.
Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje sie na stronie internetowej www.pci-polska.pl



