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[SPELNIA NOWY STANDARD|
HYDROIZOLACJI

Zakres stosowania

Na powierzchnie pionowe i poziome

Do wnetrz i na zewnatrz.

Do budownictwa lgdowego oraz budowli inzynierskich.

Aplikacja reczna oraz mechaniczna (za pomocg urzgdzenia natryskowego).

Do uszczelniania elementéw budynkoéw i budowli przeciw:

- wilgoci gruntowej oraz nie spietrzajgcej sie wodzie infiltracyjnej na ptytach
oraz $cianach fundamentowych,

- wodzie nie wywierajgcej cisnienia hydrostatycznego na powierzchniach

stropowych oraz na powierzchniach umiarkowanie obcigzonych,

- spietrzajgcej sie wodzie infiltracyjnej,

. . . e Uszczelnienie zewngtrznej $ciany piwnicy z betonu
- wodzie wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne. przy zastosowaniu PCI Pecimor® 2K. Wygodna

® Do ochrony elementéw budynku przed wodg agresywng dla betonu. obrébka dzigki wypetnieniu polistyrenowemu.
m Do klejenia spienionych ptyt ochronno-termoizolacyjnych (ocieplenie
obwodowe).
m Do zewnetrznego uszczelniania dylatacji oraz przerw roboczych elementéw
budynku wykonanych z betonu, przeciw wilgotnosci gruntu oraz wodzie nie
wywierajacej cisnienia, wodzie spietrzajgcej sie okresowo jak rowniez
wodzie pod cisnieniem do 3 m wysokosci stupa wody. Moze by¢ réwniez
stosowany w strefie wahan poziomu lustra wody.
m Do ochrony przed wnikaniem radonu.
B Hydroizolacja stropow w systemach dachéw odwréconych

Wiasciwosci produktu

B Zawiera do 90% substancji statych
m Sprawdzony w budownictwie, zapewnia wysokg odpornosé na przenikanie wody.

A brand of
MBCC GROUP
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Odporny na mréz oraz sol drogows.

Produkt dwusktadnikowy, wczesna odpornosé na deszcz dzieki szybkiemu wigzaniu.
Wygodna obrébka dzieki wypetnieniu polistyrenowemu.

Dobra przyczepnos$c¢ do suchych oraz lekko wilgotnych podtozy.

Dobra przyczepnosc¢ do betonu nieprzepuszczalnego dla wody.

Wodoszczelny, do izolacji typu lekkiego, sredniego i ciezkiego.

Elastyczny - klasa mostkowania rys RU3-E zgodnie z DIN 18533-1.

Odporny na procesy starzenia, trwata ochrona takze po latach.

Nie zawiera rozpuszczalnikéw, nie wydziela oparéw szkodliwych dla srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw. Nie stwarza

zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Dane techniczne

Baza materiatowa

- komponent ptynny

Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem polistyrenowym

- komponent proszkowy

Sucha mieszanka na bazie cementu

Komponenty Produkt dwusktadnikowy
Konsystencja Pasta
Wodoszczelnosé = 0,5 MPa

Mostkowanie rys

= 2 mm, przy powloce gr. 2 3 mm po wyschnieciu

Opakowanie

30 | — pojemnik z tworzywa sztucznego zawierajgcy oba sktadniki

Przechowywanie

9 miesiecy; w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie skladowa¢ dtugotrwale w

temperaturze powyzej +30 °C

Zuzycie wynosi ok. 1,0 I/m2 i mm grubosci warstwy mokrej. Grubosé warstwy nie moze

Zuzycie O ) .
by¢ wieksza niz 0 50% podanych wartosci.
) ) Grubos¢ mokrej Grubos¢ suchej ) Wydajnosé
Obcigzenie Zuzycie )
warstwy warstwy (opakowanie)
Wilgo¢ gruntowa. ok. 4 mm =23 mm ok. 4 /m? ok. 7,5 m?2
Woda nie wywierajgca cisnienia. ok. 4 mm 23 mm ok. 4 I/m? ok.7,5 m?2
Woda pod ci$nieniem ok. 5 mm 24 mm ok. 5 I/m? ok. 6 m?
Izolacja obwodowa - - ok. 2,5 I/m? ok. 12 m?

Temperatura obrébki (powietrze,

podtoze, materiat)

+5°C do +30 °C

Wiasciwosci poditoza

Suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania

- komponent ptynny

3 czesci wagowe

- komponent proszkowy

1 czes$¢ wagowa

Czas mieszania

min. 3 minuty

Zalecane urzadzenia do natrysku

Inotec: InoMAT M8; Wagner: HC 970; b&m: BMP 6; PFT: Swing M; Desoi: Preko-220
(GO)

Czas uzycia*

ok. 60 do 90 minut
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Czas twardnienia* dla warstwy

mokrej o grubosci 5 mm

- odpornos¢ na deszcz po ok. 4 godzinach

- catkowite wyschniecie po ok. 2 dniach

- mozliwos¢ obcigzenia wodg po ok. 2 dniach

Odpornosc¢ na temperature (po
) od -20 °C do +80 °C
utwardzeniu)

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ skracajg, a nizsza temperatura i

wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Przygotowanie podtoza

m Jako podtoza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15, tynk kategorii CS Il lub
CS IV wg PNICEN 998(1, mur z cegty ceramicznej, cegty wapienno-piaskowej, pustakéw betonowych, bloczkéw betonowych
oraz betonu komérkowego. Podtoze musi by¢ czyste, rowne oraz mocne. Musi by¢ wolne od rakdéw, jam usadowych, rys i
kawern, jak réwniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych powtok zmniejszajgcych
przyczepnosé. Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne (zaréwno poziome jak i
pionowe) nalezy sfazowac. W naroznikach wewnetrznych wykonac¢ wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm, przy zastoso-
waniu PCI Polyfix® Plus lub PCI Nanocret® lub tez przy uzyciu PCI Pecimor® 2K o maksymalnej grubosci warstwy 2 cm. W
przypadku $cian murowanych, szczegdlnie szczelinowych, przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy zabezpie-
czy¢ przed przenikaniem wody nie przekryte stropem piwnicy zwienczenia Scian. Mozna to wykona¢ po zamknieciu
zaprawg cementowg otwordw w zwienczeniu poprzez szpachlowanie PCI Barraseal®. Szczegdlnie w przypadku piwnic
murowanych zdarza sie, ze na etapie stanu surowego dolne warstwy cegiet catkowicie przesigkajg woda stojaca na plycie
fundamentowej wewnatrz piwnicy. Aby zapobiec negatywnym skutkom tego niedopuszczalnego zjawiska, wymagane jest
uszczelnienie posrednie przy zastosowaniu PCI Barraseal® lub PCI Seccoral®. Strefe potaczenia ptyta fundamentowa/mur
piwnicy przed wykonaniem wyoblenia nalezy przeszpachlowaé zaprawa PCl Barraseal®. Szpachlowanie nalezy wykonaé od
czota ptyty fundamentowej przez wyoblenie az do co najmniej gornej krawedzi pierwszej warstwy cegiet. Pozwoli to
zapobiec oddziatywaniu wody od spodu na powtoke uszczelniajgcg PCI Pecimor® 2K. Nieréwnosci, zagtebienia w zaprawie,
wytomy lub spoiny pionowe > 5 mm mozna wyréwnac poprzez szpachlowanie zaprawg PCI Nanocret® lub poprzez
naniesienie tynku kategorii CS IV. Materiaty wykorzystane do przygotowania podtoza (np. wyoblenie lub uszczelnienia

posredniego) muszg by¢ w petni utwardzone przed rozpoczeciem prac izolacyjnych.

Sposob uzycia

1 Mieszanie

1.1 Mieszanie przy nanoszeniu recznym Mieszajgc przy uzyciu mieszadta w ksztatcie kotwicy (jako nasadki na wiertarke szyb-
koobrotowa, ok. 600 do 800 obr./min) wsypywac¢ sktadnik proszkowy do skfadnika ptynnego. Miesza¢ tak dtugo (min. 3
minuty), az powstanie jednolita pastowata masa bez grudek. Nalezy wymieszaé tylko takg ilosé PCI Pecimor® 2K, jakg mozna
zuzy¢ w ciggu 60 - 90 minut.

1.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metodg natrysku Miesza¢ tak, jak opisano w punkcie 1.1 z dodatkiem ok. 1 litra
czystej wody.

2 Gruntowanie

2.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku Podtoze gruntowaé $rodkiem PCI Pecimor® F, rozcienczonym
wodg w stosunku 1:5 i pozostawi¢ do wyschnigcia.

2.2 Gruntowanie na podfozach betonowych w przypadku koniecznosci ograniczenia powstawania pecherzy podczas

aplikacji grubowarstwowych mas bitumicznych. PCI Pecimor®-Betongrund wymieszaé w czystym naczyniu z 9 | wody i nanosi¢
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na uprzednio przygotowane podfoze, w jednym cyklu roboczym, pedzlem lub urzadzeniem natryskowym. W ciggu ok. 20 minut
nanie$¢, metoda ,mokre na mokre”, pierwsza warstwe PCI Pecimor® 2K o grubosci mokrej warstwy ok. 2 mm.

3 Naktadanie warstw uszczelniajgcych Uwagal! Izolacje nalezy zawsze naktadac po tej stronie budowli lub elementu budynku,
od ktdrej wystepuje obcigzenie wodg.Powtoki uszczelniajgce nalezy zawsze naktada¢ w dwoch warstwach. PCI Pecimor® 2K
nalezy naktada¢ catopowierzchniowo za pomocg pacy lub urzadzenia natryskowego, w dwdéch etapach roboczych.

Pierwszg warstwe nanosi sie na grubo$¢, wynoszacg maksimum potowe warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku
obcigzenia. W przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz nie spietrzajgcej sie wodzie infiltracyjnej drugg warstwe
mozna naktada¢ metodg ,mokre na mokre”. W pozostatych przypadkach druga warstwa moze by¢ nanoszona po wyschnieciu
pierwszej w stopniu uniemozliwiajacym jej uszkodzenie.

3.1 W strefie cokotowej nalezy przed natozeniem PCI Pecimor® 2K natozy¢ warstwe PCI Barraseal® (wykonanie - patrz
rysunek: ,Uszczelnienie strefy cokotowej — mur jednowarstwowy”).

3.2 Dylatacje i przerwy robocze

3.2.1 W przypadku dylatacji obiektowych oraz stref o wysokim ryzyku zarysowania, w warstwe izolacji nalezy wtopi¢ tasme
uszczelniajacg PCI Pecitape® 250. W tym celu po obu stronach spoiny nalezy natozy¢ warstwe PCI Pecimor® 2K o grubosci ok.
2 mm. W $wiezg warstwe izolacji wtopi¢ PCI Pecitape® 250 (nie uzywaé ostrych narzedzi), utozyé w lekko petlowym ksztatcie w
spoinie, a nastepnie przeszpachlowa¢ PCI Pecimor® 2K do wymaganej grubosci warstwy.

3.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokosci do 1,0 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody mozna
uszczelni¢ przy zastosowaniu PCI Pecimor® 2K w potgczeniu z tasma uszczelniajgcg PCI Pecitape® Objekt. W takim przypadku
nalezy natozy¢ warstwe PCI Pecimor® 2K o grubosci ok. 2 mm. W $wiezg warstwe izolacji wtopi¢ PCI Pecitape® Objekt (nie
uzywac ostrych narzedzi), a nastepnie przeszpachlowaé¢ PCI Pecimor® 2K. Nastepnie nalezy wykonaé hydroizolacje tak, aby
jej grubosc byla dostosowana do stopnia obcigzenia woda.

4 Ochrona izolacjiPowioke z PCI Pecimor® 2K nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez
zastosowanie odpowiednich elementéw ochronnych np: ptyt styroduru. Wykop mozna zasypa¢ dopiero po utwardzeniu
produktu. Do wypetniania wykopu nie nadajg sie gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni poziomych na
gotowym uszczelnieniu z PCI Pecimor® 2K mozna po ok. 2 dniach wykonywaé kolejne warstwy, jak np. jastrychyna warstwie
rozdzielajgce;.

5 Ocieplenie obwodoweNa utwardzonych warstwach PCI Pecimor® 2K mozna przykleja¢ piyty izolacyjne (np. Styrodur,
Styropor lub szkto piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz wodzie nie wywierajacej cisnienia ptyty
przykleja sie punktowo (5 do 8 punktéw na plyte). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod ci$nieniem plyty nalezy klei¢ cato-
powierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawedzie ptyt nalezy przeszpachlowac w celu ochrony przed przenikaniem

wody. Do mocowania ptyt mozna uzyé materiatu PCI Pecimor® 2K.
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Uszczelnienie strefy cokotowej
— mur jednowarstwowy
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Wyprowadzenie izolacji powyzej poziomu gruntu — min. 15 cm
Zaktad warstw uszczelniajacych — min. 10 cm

Tynk zewnetrzny

Mur jednowarstwowy

. PCI Barraseal Turbo (izolacja tynku oraz $ciany w czesci nadziemnei
. Tynk strefy cokotowe;j

. Warstwa ochronna (tu: ptyty styroduru)

. Izolacja PCI — patrz ponizej

. Konstrukcja muru

Sposdb wykonania izolacji fundamentéw budynku uzalezniony jest od obcigzenia wodg.
Hydroizolacja typu lekkiego lub sredniego:

m PCIBT 21

m PCI Pecimor 2K, w dwdch warstwach, grubo$é powtoki po wyschnieciu 2 3 mm

m PCI Barraseal Turbo, w dwoch warstwach, grubos¢ powtoki po wyschnigciu =2 mm
Hydroizolacja typu ciezkiego

m PCI Pecimor 2K, w dwdéch warstwach, grubo$¢ powtoki po wyschnieciu =4 mm

m PCI Barraseal Turbo, w dwéch warstwach, grubosé powtoki po wyschnieciu 22,0 mm
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Uszczelnienie strefy cokotowej
— mur szczelinowy

. Wyprowadzenie izolacji powyzej poziomu gruntu — min. 15 cm
. Zakiad warstw uszczelniajacych — min. 10 cm

. Warstwa licowa

. Szczelina wentylacyjna

. Termoizolacja

. Konstrukcja muru

.PCIBT 21

. PCI Barraseal Turbo

. Warstwa ochronna (tu: ptyty styroduru)

© 00 NOoO O WN -

10. Izolacja PCI — patrz ponizej
11. Konstrukcja muru

Sposdb wykonania izolacji fundamentéw budynku uzalezniony jest od obcigzenia woda.
Hydroizolacja typu lekkiego lub sredniego:

m PCI BT 21

m PCI Pecimor 2K, w dwdéch warstwach, grubo$é powtoki po wyschnieciu = 3 mm

m PCI Barraseal Turbo, w dwéch warstwach, grubosé powtoki po wyschnieciu = 2 mm
Hydroizolacja typu ciezkiego:

m PCI Pecimor 2K, w dwdch warstwach, grubos¢ powtoki po wyschnieciu 2 4 mm

m PCI Barraseal Turbo, w dwoch warstwach, grubos¢ powtoki po wyschnieciu = 2,0 mm
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Uszczelnienie muru na ptycie fundamentowej z betonu wodoszczelnego

TR

6 e e

. PCI Pecimor 2K

. Warstwa ochronna

. Poziome / pionowe uszczelnienie miejsca posadowienia $ciany PCI Barraseal
. Wyoblenie z PCI Polyfix Plus; alternatywnie z PCI Pecimor 2K

. Beton nieprzepuszczalny dla wody

. Chudy beton

. Sciana fundamentowa

8. jastrych dociskowy na warstwie hydroizolacji

N o s ON =

Zalecenia i uwagi

Podczas robét izolacyjnych przy zastosowaniu PCI Pecimor® 2K nalezy przestrzega¢ stosownych wytycznych, np.
wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — czes¢ C: Zabez-
pieczenia i izolacje — zeszyt 5: |1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”.

Nie uzywa¢ PCI Pecimor® 2K przy temperaturze poditoza ponizej +5 °C lub powyzej +30 °C.

PCI Pecimor® 2K nie nadaje sie do stosowania w zbiornikach wody pitnej oraz do izolacji wewnetrznej basendw ptywackich.
Nie dopuszczaé do wnikania wilgoci pod warstwy PCI Pecimor® 2K, np. w przypadku przesigkania muru.

Do uktadania warstw ochronnych na gotowym uszczelnieniu mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
bitumicznej powtoki grubowarstwowe.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, liniowych oraz obcigzen pogarszajgcych walory funkcjonalne uszczelnienia w wyniku
jego wgniecenia.

Izolacje nalezy zawsze naktadac¢ po tej stronie budowli lub elementu budynku, od ktorej wystepuje obcigzenie woda.

Po wymieszaniu PCI Pecimor® 2K materiat nalezy zuzyé w przeciagu ok. 60 - 90 minut.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uszczelniaczami elastycznymi.

W przypadku wykonywania wyoblenia z PCI Pecimor® 2K, z uwagi na duzg grubos$é warstwy, moze doj$é do wydtuzenia
czasu twardnienia.

W przypadku ulewnego deszczu moze doj$¢ do uszkodzenia nieutwardzonej izolac;ji.

W przypadku przewidywanego intensywnego nastonecznienia zaleca sie — analogicznie do zasad sztuki tynkarskiej —
prowadzanie prac uszczelniajgcych w godzinach wieczornych lub tez ostoniecie miejsca prowadzenia prac.

Nie zasypywac¢ wykopow gruzem budowlanym, grysem lub otoczakami. Niebezpieczenstwo uszkodzenia uszczelnienia.

Wykopy zasypywaé gruntem niespoistym i zageszcza¢ warstwami, tak aby w miare mozliwosci unikng¢ osiadania.
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B Sposob uzycia oraz wtasciwosci podtoza moga przyczyni¢ sie do zwiekszenia zuzycia. Informacje dotyczgce zuzycia nie
uwzgledniajg szpachlowania wypetniajgcego (tzw. szpachlowania drapanego).
B Narzedzia oczysci¢ duzg iloscig wody bezposrednio po uzyciu. Zaschniety materiat mozna usuna¢ jedynie mechanicznie.

Wskazéwki BHP

Komponent ptynny

Nie dopuszczaé do zaschniecia produktu na skérze. Podczas aplikacji natryskowej stosowac okulary ochronne. W razie
kontaktu z oczami doktadnie przeptuka¢ woda. Jezeli podraznienie oczu nie ustapi w ciggu kilku minut, zasiegng¢ porady
lekarza okulisty.

Komponent proszkowy

Zawiera cement. Mozliwe jest wystapienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata draznigco na
drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz diugotrwatego kontaktu ze
skorg. Nie wdychac pytu. Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg ilodcig wody i zasiegna¢ porady lekarza. W
przypadku kontaktu ze skorg natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i przemy¢ zanieczyszczong skére duzg iloscig
wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie
zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzieémi.

Dalsze informacje znajduja sie w karcie charakterystyki produktu.

Utylizacja odpadow
Doktadnie opréznione opakowania po produktach PCI oraz pozostate, nie wykorzystane resztki produktéw nalezy usuwac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Serwis dla projektantéow

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji nalezy zwraca¢ sie do regionalnych doradcéw techniczno-
handlowych PCI.

n Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Wydame: 12/22 Master Builders Solutions Polska Sp. z 0.0.
Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci waznos¢. ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
netowej www.pci-polska.pl www.pei-polska.pl

Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje si¢ na stronie inter-

W kartach technicznych podajemy ogéine wytyczne stosowania produktéw. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogg odbiegaé od informacji zawartych w niniejszej
karcie technicznej. Z tego wzgledu Uzytkownik jest zobowigzany do dokonania sprawdzenia mozliwosci aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie
technicznej. W razie specjalnych wymagan nalezy zasiegna¢ naszej porady technicznej. Za niepetne i niewtasciwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy
tylko w razie razacego zawinienia (dziatania umysinego lub razgcego niedbalstwa); powyzsze nie dotyczy ewentualnych roszczen z tytutu ogdinych przepiséw o odpo-
wiedzialnosci za produkt.



