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Zakres stosowania

® Do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych.

m Do Scian i posadzek.

= Do gruntowania podtozy mineralnych
(posadzek betonowych, jastrychow
cementowych i anhydrytowych,
tynkdw cementowych), zywicznych,
ceramicznych, kamiennych,
metalowych, drewnianych, bitumicznych
itp. przed aplikacjg mineralnych wylewek
poziomujacych, szpachldwek
cementowych, powtok zywicznych
(PCI Supracolor), jastrychdéw mineralnych
i zywicznych (PCl Bauharz), powtok
uszczelniajgcych mineralnych
(np. PCI Seccoral®) i zywicznych
(PCI Apoflex®) oraz przed wyklejaniem
oktadzin ptytkowych, wykfadzin
podtogowych, przyklejaniem parkietow
i paneli podfogowych.

Wiasciwosci produktu

m Bardzo niska lepkos$é.

m Zdolnos¢ szczelnego zamykania
poréw podioza.

B Zdolnos¢ zatrzymywania
podciggania kapilarnego
(przy 2-krotnej aplikacii) - przy wilgot-
nosci szczatkowej do 7% CM
(na jastrychach z ogrzewaniem
podtogowym - do 5% CM).

® Nie zawiera rozpuszczalnikéw.

® Wodo- i mrozoodporny.

® Do gruntowania wilgotnych podtozy
mineralnych w celu zatrzymania
podciggania kapilarnego.

m Do szpachléwek epoksydowych
stuzacych cienkowarstwowemu
wyrownaniu podfozy mineralnych

i zywicznych.

m Do wypetiania w trakcie gruntowania
podtoza rys wtosowatych (np. rys
skurczowych w jastrychach).

m Do wykonywania zapraw epoksydowych
do wodoszczelnych przejsé rurowych w
basenach ptywackich i zbiornikach wody
uzytkowej.

m Do zastosowan w budownictwie
ogolnym i przemystowym, np. w
obiektach hydrotechnicznych
i gospodarce sciekowej.

m Do zastosowan na statkach - spetnia
wymagania Marine Equipment
Directive (MED) 96/98EC.

®m Odporny na czynniki pogodowe.

= Wodoszczelny.

m Doskonata przyczepnoscé do
niemal wszystkich materiatow
stosowanych w budownictwie.

®m Odporny na starzenie.

m Ekologiczny — niska emisyjnos¢
substancji szkodliwych — oznaczony
znakiem EMICODE EC 1.

m Zgodny z norma EN 1504-2.
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Dane techniczne

Baza materiatowa
Skfadniki produkt
Konsystencja:

- sktadnik bazowy
- utwardzacz
Kolor:

- sktadnik bazowy
- utwardzacz
Gestosc¢:

- skfadnik bazowy
- utwardzacz

Reakcja na ogien wedtug EN
13501

Trwatos¢ sktadowania
Sktadowanie
Opakowanie

Forma dostawy

Zuzycie:

- gruntowanie

- szpachlowanie wcierane
Wydajnosc:

- gruntowanie

- szpachlowanie wcierane
Proporcja mieszanki:

- sktadnik bazowy

- utwardzacz

Temperatura aplikacji i podtoza

Temperatura zaptonu
mieszanki

Gestos¢ mieszanki
Konsystencja / lepkos¢ przy
+23 °C

Czas mieszania

Czas uzycia®

Czasy utwardzania*:

- mozliwos¢ wchodzenia przy
+23 °C

- mozliwos¢ wchodzenia przy
+10 °C

- aplikacja kolejnych
materiatow*

- wytrzymatos¢ ostateczna®

zywica epoksydowa
2-sktadnikowy

ptynna
ptynna

bezbarwny - przezroczysty
bezbarwny - przezroczysty

ok. 1,1 g/cm?
ok. 1,0 g/cm?
klasa Efl

18 miesiecy

w suchym migjscu, nie sktadowac dtugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C
puszka blaszana

25 kg:

- sktadnik bazowy: 17,5 kg

- utwardzacz: 7,5 kg

10 kg: opakowanie zespolone 2-skfadnikowe

1 kg: opakowanie zespolone 2-sktadnikowe

ok. 300 do 500 g/m? (w zaleznosci od wiasciwosci powierzchni oraz chtonnosci poditoza)
ok. 600 g/m? (przy 1 mm szorstkosci podtoza)

opakowanie 25 kg opakowanie 10 kg opakowanie 1 kg
wystarcza na wystarcza na wystarcza na

ok. 50 do 80 m? ok. 20 do 35 m? ok. 2 do 3 m?
ok. 42,0 m? ok. 17,0 m? ok. 1,7 m?

100 czesci wagowych
43 czesci wagowe
+10 °C do +30 °C

> 100 °C

ok. 1,1 g/cm?
ptynna / ok. 420 mPa-s

ok. 3 minuty
ok. 40 minut

po ok. 8 godzinach
po ok. 24 godzinach
po uzyskaniu mozliwosci wchodzenia, w przypadku gruntu nie posypanego piaskiem najpdznie;

po 3 dniach
po ok. 7 dniach

* Przy +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnosc skracajg, nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ wyafuzaja podane czasy.
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Przygotowanie podtoza

m Podtoze powinno by¢ réwne, zwarte,
nosne i czyste, tj. pozbawione
wszelkich substancji zmniejszajacych
przyczepnosgé.

= Do wyréwnywania posadzek cementow-
ych zaleca sie uzycie masy poziomujacej
PCI Pericem®. Do réwnania $cian oraz

Sposodb uzycia

Mieszanie

1 Utwardzacz w catosci doda¢ do
sktadnika bazowego i przez ok.

3 minuty intensywnie mieszac
odpowiednim mieszadtem w postaci
nasadki na wiertarke wolnoobrotowg
(ok. 300 obr./min). Opakowanie 1 kg
mozna umieszac recznie — listewka
drewniang lub szpachelkg malarska.
2 Wymieszany materiat nalezy
koniecznie przela¢ catkowicie do innego
pojemnika i ponownie krétko
zamieszac.

Gruntowanie

1_Gruntowanie czystym Srodkiem

PCI Epoxigrund 390
Wymieszany grunt wyla¢ na podtoze i

rozprowadzi¢ go rownomiernie i do
nasycenia pedzlem, szczotka lub
watkiem. Nie dopusci¢ do miejscowego
gromadzenia sie materiatu.

Zalecenia i uwagi

m Gruntowanie srodkiem
PCI Epoxigrund 390 nie moze by¢
traktowane jako alternatywa dla
wykonania uszczelnienia powtokg
uszczelniajgcg lub matg izoalacyjna.

do punktowego réwnania posadzek
mozna uzy¢ mas szpachlowych
PCI Nanocret®.

m Wilgotnos¢ szczatkowa podtozy
cementowych w przypadku 1-krotnej
aplikacji PCI Epoxigrund 390
nie powinna przekraczac 4% CM.

2_Gruntowanie z jednoczesnym

szpachlowaniem wyréwnujgcym

Po wymieszaniu obu skfadnikdw gruntu
dodac piasku kwarcowego

PCI Quarzsand F 32 w proporciji
wagowej PCI Epoxigrund 390 :

piasek = 1:1. Dokfadnie wymieszac
sktadniki i nastgpnie wyszpachlowacé
podioze packa stalowa, zachowujac
grubos¢ warstwy min. 0,5 mm.
3_Gruntowanie z posypka piaskowg

W przypadku zamierzonej aplikacji na
zagruntowanym podfozu materiatow
mineralnych (wylewek poziomujacych,
szpachléwek, cementowych zapraw
klejgcych do ptytek, cementowych
uszczelnien itp.) oraz w przypadku
aplikacji dopiero po wielu dniach od
gruntowania powfok i zapraw
zywicznych, konieczne jest obfite i
doktadne przesypanie w stanie Swiezym

® Narzedzia nalezy umy¢ bezposrednio
PO uzyciu rozpuszczalnikiem
uniwersalnym. W stanie zaschnietym
mozliwe jest tylko czyszczenie
mechaniczne.

W przypadku wilgotnosci wyzszej (do
7% CM w jastrychach cementowych
nieogrzewanych i do 5% CM w
ogrzewanych), nalezy wykonac
2-krotne gruntowanie w odstepie od
8 godzin do 3 dni od pierwszego
gruntowania.

Posypka piaskiem kwarcowym
PCI Quarzsand 0,3 - 0,8.

catego podtoza, pokrytego czystym
gruntem PCI Epoxigrund 390

(lub wykonang na jego bazie
szpachléwka wyréwnawczg), piaskiem
kwarcowym PCI Quarzsand

0,3 - 0,8. Po wyschnieciu gruntu zmiesc
niezwigzany piasek.
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Wskazowki BHP

Skfadnik podstawowy

Zawiera bisfenol-A/F-zywice epichlorhy-
dryny, heksan-diol-diglicydyl-eter,
C12-14-alkohol-glicydyl-eter. Moze uczula¢
przez kontakt ze skorg. Niebezpieczny dla
Srodowiska. Toksyczny dla organizmow
wodnych, moze w zbiornikach wodnych
wywieraC przez diugi czas szkodliwe
dziatania. Przechowywaé w miejscach
niedostepnych dla dzieci. Unika¢ zetkniecia
z oczami i skorg. W razie zetkniecia z
oczami natychmiast sptuka¢ doktadnie
wodg i skonsultowac sig z lekarzem. W
razie zetknigcia ze skorg na tychmiast
zdjac¢ zanieczyszczong odziez i
natychmiast umyc¢ skére duza iloscig wody

Utylizacja odpadow
Dokfadnie opréznione opakowania po
produktach PCI oraz pozostate, nie
wykorzystane resztki produktéw nalezy

Serwis dla projektantéw

W sprawie doradztwa obiektowego i
dodatkowych informacji nalezy zwracacé

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z 0.0.

ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

z mydtem. W razie potkniecia natychmiast
zasiegna¢ porady lekarskigj i przediozyc
opakowanie, niniejsza karte techniczng lub
etykietke pojemnika.

Utwardzacz

Zawiera m-fenylenbismetyloamine,
3-amino-metylo-3,5,5-trimetylo-cyklo-
heksyamine, polioksypropylenodiamine.
2,4,6-tri-(dimetyloamino-metylo)-fenol.
Powoduje poparzenia. Moze uczulad
przez kontakt ze skoérg. Przechowywac
w miejscach niedostepnych dla dzieci.
Unikac zetkniecia z oczami i skorg. W
razie zetkniecia z oczami natychmiast
sptuka¢ doktadnie wodg i skonsultowac
sie z lekarzem. W razie zetkniecia ze

usuwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

sie do regionalnych doradcow
techniczno-handlowych PCI.

W kartach technicznych podajemy ogdlne wytyczne
stosowania produktéw. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach moga odbiegac¢ od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
wzgledu Uzytkownik jest zobowiazany do dokonania
sprawdzenia mozliwosci aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie techniczne;j.
W razie specjalnych wymagan nalezy zasiegnaé
naszej porady techniczne;j.
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skorag natychmiast zdjg¢ zanieczyszc-

zong odziez i natychmiast zmy¢ duza

iloscig wody z mydtem. W razie
wypadku lub ztego samopoczucia
natychmiast wezwac lekarza i jesli to
mozliwe przedtozy¢ niniejszg karte
techniczng lub etykietke pojemnika.

m W czasie uzywania PCI Epoxigrund
390 nosi¢ odziez ochronng i rekawice
ochronne, a w razie niebez-
pieczenstwa pryskania okulary

ochronne.

Dalsze informacje znajduja sig w karcie charakterystyki
produktu.

Za niepetne i niewtasciwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie razacego
zawinienia (dziatania umys$inego lub razgcego
niedbalstwa); powyzsze nie dotyczy ewentualnych
roszczen z tytutu ogdlnych przepiséw

o odpowiedzialnosci za produkt.

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci waznos$é.
Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje sie na stronie internetowej www.pci-polska.pl



